STRESZCZENIE

Niniejsza rozprawa podejmuje problematyke zwigzang z ksztaltowaniem skladu
wspliczesnego betonu z uwzglednieniem wymagan ekologicznych. Ograniczenie zuzycia
nieodnawialnych surowcéw naturalnych oraz redukcja poziomu emisji pylow i gazow
cieplarnianych do atmosfery (gtéwnie COy) towarzyszacej produkcji cementu s dziataniami
niezbgdnymi dla osiggni¢cia neutralno$ci klimatycznej przemystu cementowego. Obecnie
najbardziej efektywnym kierunkiem ograniczenia poziomu emisji CO; przy produkceji cementu
jest zastgpienie w jego skiadzie klinkieru portlandzkiego (K), nieklinkierowymi sktadnikami
gtownymi. W Polsce, jako nieklinkierowe sktadniki gtéwne cementu, najczesciej wykorzystuje sig
przemystowe produkty uboczne: granulowany zuzel wielkopiecowy (S) oraz popiot lotny
krzemionkowy (V). Ograniczona dostgpnos¢ granulowanego zuzla wielkopiecowego (S) oraz
popiotu lotnego krzemionkowego (V) na rynku krajowym powoduje coraz szersze
zainteresowanie stosowaniem wapienia (LL, L) jako sktadnika gléwnego cementu.

Przeprowadzone w rozprawie studium literaturowe opisuje stan wiedzy oraz wymagania
zwigzane z zastosowaniem cementéw niskoemisyjnych w sktadzie betonu. Przedstawiono réwniez
przyklady zastosowan cementéw niskoemisyjnych w budownictwie oraz przeanalizowano
czynniki ograniczajagce mozliwosci ich szerszego zastosowania w niektérych obszarach
budownictwa.

W czgsci badawczej rozprawy  okreSlono wiasciwosci cementdéw portlandzkich
wielosktadnikowych CEM II/C-M(S-LL) i CEM II/C-M(S-V) oraz cementu wielosktadnikowego
CEM VI (S8-V) otrzymanych w warunkach laboratoryjnych i wyprodukowanych w instalacjach
przemystowych. Przeanalizowano wplyw obnizonego stosunku w/c oraz temperatury dojrzewania
na wilasciwosci cementow trojskladnikowych. Ocenie poddano mozliwosci zastosowania
cementow niskoemisyjnych w betonie zwyktym, w betonie przeznaczonym dla prefabrykacji, w
betonach nowej  generacji:  betonie  samozaggszczalnym (SCC) oraz  betonie
wysokowytrzymalosciowym (BWW), a takie w betonie mrozoodpornym oraz betonie
masywnym. W badaniach, jako cementy referencyjne, stosowano cementy portlandzkie CEM 1
oraz cement hutniczy CEM III/A. Zwrécono takze uwagg na aspekty srodowiskowe zwiazane ze
stosowaniem cementéw niskoemisyjnych, zwlaszcza poziom emisji COs.

Uzyskane wyniki badan wilasnych i ich analiza pokazata, iz przy odpowiednim
uksztattowaniu skladu betonu oraz wykorzystaniu obecnie dostgpnych efektywnych domieszek,
cementy niskoemisyjne (wielosktadnikowe) mogg byé z powodzeniem stosowane w wielu
obszarach budownictwa, w ktérych dominujg cementy portlandzkic CEM 1 oraz cementy
portlandzkie wielosktadnikowe CEM II/A,B.

Karol Wandoch,
20.06.2022 . . . e s

* wylgczenie jawnosci w zakresie danych osobowych oraz prywatnosci osoby fizycznej na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U.z 2026 r. poz.
1764) Marzena Gaura
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