STRESZCZENIE

W' niniejszej rozprawie podjeto problematyke trwalosci betonéw z cementow
niskoemisyjnych z wysokg zawartoscig nieklinkierowych sktadnikow gtéwnych. Szczegolng
uwage zwrocono na korozj¢ wywotang procesem karbonatyzacji, odporno$é na wnikanie jondéw
chlorkowych, potencjat do ochrony stali zbrojeniowej przed korozja oraz odporno$é na
dziatanie niskich temperatur (mrozoodpornos¢). Ze wzglgdu na dostgpne zasoby surowcow,
najczgsciej stosowanymi skladnikami gléwnymi cementu w Polsce, obok klinkieru
portlandzkiego (K), sa granulowany zuzel wielkopiecowy z hutnictwa zelaza (S) i popi6t lotny
krzemionkowy z energetyki zawodowej (V). Coraz szersze zastosowanie zyskuje takze,
powszechnie dostgpny praktycznie dla kazdej cementowni, wapien (LL,L) [1,2]. Z tych
wzgledéw w programie badawczym skupiono si¢ na wiasciwosciach betondéw z cementow
o niskiej zawartosci klinkieru portlandzkiego (maksymalnie do 65% masy cementu)
zawierajacych skladniki gléwne w nastepujgcych ukladach: klinkier (K) - zuzel (S), klinkier
(K) — popiot (V), klinkier (K) — wapien (LL) oraz klinkier (K)- zuzel (S) — popiot (V) i klinkier
(K) — zuzel (S) — wapien (LL).

Badawczg czg$¢ rozprawy poprzedzito studium literaturowe, w ktorym przedstawiono
mechanizmy najbardziej powszechnych rodzajéw korozji betonu, a takze scharakteryzowano
wplyw poszczegolnych sktadnikéw giéwnych cementu na trwato$é betonu. Na podstawie
uzyskanych wynikéw badan wiasnych dokonano oceny trwatosci betonéw niskoemisyjnych
w odniesieniu do poszczegdlnych rodzajow korozji bedacych w zakresie rozprawy:
karbonatyzacji, wnikania (penetracji) jonéw chlorkowych, korozji stali Zbrojeniowej oraz
mrozoodpornosci. Przeprowadzona analiza uzyskanych wynikow badan wykazata, ze przy
zachowaniu odpowiednich wytycznych materiatowych i technologicznych mozliwe jest
uksztattowanie wysokiej trwatosci betonow niskoemisyjnych. Gléwne czynniki to: niski
stosunek wodno-cementowy, pielegnacja wilgotno$ciowa ,,mtodego” betonu oraz duzszy czas
. ania betonu. W przypadku ksztattowania mrozoodpornosci kluczowe jest odpowiedniej
jako$ci napowietrzenie mieszanki betonowej i stwardnialego betonu z wykorzystaniem
najnowszej generacji domieszek.

Michat Tataj,
20.06.2022 .

* wylgczenie jawnosci w zakresie danych osobowych oraz prywatnosci
osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1764)
Marzena Gaura
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