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WNIOSEK
z dnia 27.04.2020 r.
o przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Inzynieria Materiatowa. Okre$lenie
osiggniecia naukowego bedacego podstawg ubiegania sie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego: monografia pt.
Stopy na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl
Gliwice, 2020, ISBN 978-83-7880-680-6

Whioskuje - na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz 1668 ze zm.) - aby komisja
habilitacyjna podejmowata uchwate w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w glosowaniu tajrym/jawnym

Zostalem poinformowany, ze:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postepowania
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonatosci
Naukowej z siedzibg w Warszawie (pl. Defilad 1, XX1V pigtro, 00-901 Warszawa). Kontakt za
posrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu.

Dane osobowe bedq przetwarzane w oparciu o przestanke wskazang w art. 6 ust. 1 lit. c}

Rozporzgdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwiqzku z art. 220 - 221
oraz art. 232 - 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce, w celu przeprowadzenie postepowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
oraz realizacji praw i obowigzkéw oraz Srodkow odwotawczych przewidzianych w tym
postepowaniu. Szczegétowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych
w postepowaniu dostepna jest na stronie WWw. rdn.gov.pl/klauzula-informacyina-rodo.html
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IV. AUTOREFERAT DO WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE
POSTEPOWANIA HABILITACYJNEGO

A. IMIE I NAZWISKO

Janusz Cebulski

B. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE

e Stopien magistra inzyniera uzyskatem na Wydziale Inzynierii Materiatlowej,
Metalurgii, Transportu i Zarzadzania Politechniki Slaskiej w Katowicach,
kierunek Inzynieria Materialowa, specjalnos¢ materialy metaliczne. Temat
pracy ,Badanie wplywu petzania na odpornoé¢ na  pekanie
w zarowytrzymatym  staliwie ~ GSC25". Promotorami  pracy  byli:
Prof. dr hab. inz. Adolf Maciejny oraz Prof. Dr.-Ing. habil. Doris Regener,
Technische Universitit Magdeburg. Data uzyskania dyplomu: 30.09.1993 r.

e Ukonczytem Studium Pedagogiczne prowadzone przez Osrodek Badan
i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Slaskiej, 1995 r.

e Stopien doktora nauk technicznych uzyskalem na Wydziale Inzynierii
Materialowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Slaskiej w Katowicach,
temat pracy doktorskiej:

Sposoby  podwyzszania plastycznosci  stopéw na  osnowie fazy
miedzymetalicznej FeAl

Promotor pracy:

dr hab. Jan Barcik, Profesor Uniwersytetu Slaskiego.

Recenzenci:

Prof. dr hab. inz. Marek Hetmanczyk - Politechnika Slaska,

Prof. dr hab. inz. Jerzy Wyrzykowski - Politechnika Warszawska,

Data uzyskania stopnia doktora:16.03.1999 .

e Ukoniczytem dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Zarzadzania
Organizacjami, ktérych organizatorem byt Wydziat Organizacji i Zarzadzania
Politechniki Slaskiej (01.03.2004 - 17.03.2005 r.).



C. INFORMACJE ) DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU
W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH

* 1.10.1993 - Zatrudnienie na stanowisku asystenta na Wydziale Inzynierii
Materiatowej, Metalurgii, Transportu i Zarzadzania w Katedrze Nauki
o Materiatach Politechniki Slaskiej.

* 1.06.1999 - Mianowanie na stanowisko adiunkta na Wydziale Inzynierii
Materiatowej, Metalurgii i Transportu w Katedrze Nauki Materiatach. 0d
1.10.2019r. w Katedrze Zaawansowanych Materialéw i Technologii na

Wyadziale Inzynierii Materialowej Politechniki $laskiej.

D. WSKAZANIE OSIAGNIECIA NAUKOWEGO BEDACEGO
PODSTAWA UBIEGANIA SIE O NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO
DOKTORA HABILITOWANEGO

Osiagnigciem naukowym, wynikajacym z art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce stanowigcym podstawe do
ubiegania si¢ o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego jest monografia
pt. ,Stopy na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl”. Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej, rok wydania: 2020, ISBN 978-83-7880-680-6.

Recenzenci wydawniczy:
e Prof. dr hab. inz. Katarzyna Tkacz-Smiech, Akademia Goérniczo-Hutnicza,

e drhab. Marian Kupka, Uniwersytet Slaski.



1. Oméwienie osiagniecia, o ktorym mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy

prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018r.

Wykorzystanie najnowszych  technologii wigze sie nierozerwalnie
z zastosowaniem materiatow inzynierskich, a rosngce zapotrzebowanie na
materiaty inzynierskie, napotyka na ograniczenia polegajace na niewystarczajacej
dostepnoéci i wysokiej cenie komponentéw metali pierwiastkéw deficytowych.
Dotyczy to réwniez skladnikow stopowych stosowanych do wytwarzania
materialéw zaroodpornych otrzymywanych obecnie na bazie takich jak niklu czy
kobaltu. Geneza podjetej problematyki badawczej byta mozliwoé¢ zastosowania
alternatywnych metalowych materiatéw inzynierskich bazujacych na tanszych
i bardziej dostepnych sktadnikach stopowych, przeznaczonych do pracy
w podwyzszonej temperaturze oraz charakteryzujacych sie wysoka odpornosciag na
korozje. Jedng z grup materiatéw mogacych pracowac w takich warunkach sg stopy
na osnowie uporzadkowanych faz miedzymetalicznych z ukladu Fe-Al. Wsréd faz
wystepujacych w  uktadzie Fe-Al najwyzsza odporno$¢ na korozje
wysokotemperaturowa, z réwnoczesna mozliwoscia praktycznego zastosowania ze
wzgledu na dostepne technologie, jest faza FeAl [rodz. V-B, pkt 3, poz. 17°].

W Polsce intensywne badania stopéw na osnowie faz miedzymetalicznych
prowadzone byty od lat dziewiecdziesiatych ubiegtego wieku, miedzy innymi
w Akademii Gérniczo-Hutniczej, Politechnice Slaskiej, Uniwersytecie Slaskim,
Politechnice Warszawskiej i w Wojskowej Akademii Technicznej. Wyniki badan
krajowych realizowanych w ramach ogélnopolskiego projektu badawczego
zamawianego (lata 2001-2004) pt. ,Stopy na osnowie faz miedzymetalicznych -
struktura, whasciwosci i zastosowanie”, koordynowanego przez prof. Wojciecha
Przetakiewicza, opublikowano w ksigzce zatytutowanej ,Materiaty metalowe
7 udzialem faz miedzymetalicznych”. Moja monografia bedgca przedmiotem
postepowania habilitacyjnego wpisuje sie w ten nurt poszukiwan nowych
rozwigzan materiatowych.

W poréwnaniu z szeroko stosowanymi stalami austenitycznymi, w ktérych sktad
wchodzi m.in. deficytowy i kosztowny nikiel i chrom, stopy na osnowie fazy

miedzymetalicznej FeAl charakteryzuja si¢ nizsza ceng pierwiastkéw stopowych

~  odnoénik dotyczy powotania na pozycje literatury w spisie niniejszego wniosku
i taki sposcb jest stosowany w dalszej czeéci autoreferatu
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oraz mniejsza gestoscig, wykazujgc przy tym bardzo dobra zaroodpornosé,
odpornos¢ na naweglanie, wysoka odpornos¢ na korozje w $rodowisku
zawierajacym siarke ijej zwigzki oraz wysoka odpornosé na erozje i $cieranie.
Zasadniczym ograniczeniem w zastosowaniu tego typu stopéw byta do tej pory ich
kruchos¢ oraz trudnosci ksztattowania metodami obrébki plastycznej.

Aby poprawi¢ wiasciwosci, szczegélnie plastyczne oraz poznaé uwarunkowania
i ograniczenia technologiczne obrébki plastycznej stopu na osnowie fazy
migdzymetalicznej FeAl przeprowadzitem kompleksowe badania, ktérych wyniki
zamie$citem w rozprawie doktorskiej pt. ,Sposoby podwyzszania plastycznosci
stopdw na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl”. Na podstawie jej wynikéw
i dalszych badan po obronie pracy doktorskiej opracowana zostata technologia
przer6bki plastycznej stopu na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl, ktéra posiada
ochrone w postaci 2 przyznanych patentéw Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej (patent nr 208310 z roku 2010 oraz patent nr 219600 z roku 2014), a takze
1 zgtoszenie patentowe, ktére jest w trakcie procedowania.

Moje zainteresowanie naukowe dotyczace poznawczych i aplikacyjnych
aspektow ksztattowania struktury i wilasciwosci stopéw na osnowie fazy FeAl
kontynuowatem po doktoracie i sg one przedmiotem oceny w procedurze ubiegania
sie o stopien doktora habilitowanego. Gtéwne osiggniecia zamieécitem w monografii

pt. ,Stopy na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl”.

Monografia zawiera wyniki badan eksperymentalnych obejmujace
informacje o charakterze technologicznym i poznawczym, dotyczace
otrzymania elementow ze stopu na osnowie fazy FeAl ze szczegélnym
uwzglednieniem mozliwoéci zastosowania przerébki plastycznej metoda
wyciskania oraz obrébki ubytkowej. Druga grupa zagadnien, majaca
charakter podstawowy, jest charakterystyka zaroodpornosci stopu
Fe40AI5Cr0,2TiB. W szczegélnosci przeprowadzitem modelowanie procesu
utleniania oraz okreslitem charakterystyke morfologii zgorzeliny podczas
nagrzewania metoda in situ. Mozliwosci aplikacji stopu Fe40A15Cr0,2TiB
zostaly zweryfikowane w testach na elementach czeéci goracej
turbosprezarki, jak réwniez na podstawie autorskiej procedury jego

napawania jako napoine na podlozu ze stali.
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Wynikami osiagnietymi w trakcie realizacji badan i opisanymi w monografii
byto:

e Opracowanie charakterystyki struktury oraz technologii wytwarzania
stopu Fe40AI5Cr0,2TiB od procesu metalurgicznego, poprzez obrobke
plastyczna koriczac na obrébce ubytkowej;

e Wyznaczenie wlasciwosci mechanicznych stopu na osnowie fazy
miedzymetalicznej FeAl (Fe40AI5Cr0,2TiB) po krystalizacji i przerébce
plastycznej oraz okreslenie charakteru pekania;

e Okreélenie zaroodpornoéci, wyznaczenie kinetyki procesOw utleniania,
okreélenie produktow Kkorozji wysokotemperaturowej stopu oraz
stworzenie modelu wzrostu zgorzeliny stopu Fe40AI5Cr0,2TiB;

e Wyznaczenie in situ procesow wysokotemperaturowych w  stopie
Fe40AI5Cr0,2TiB;

e Weryfikacja wynikéw badan w warunkach eksploatacyjnych na
elementach wykonanych z litego stopu w czeSci goracej turbosprezarki.

Prace realizowane w ramach badan opublikowanych w monografii prowadzitem
uzywajac materiatu o zaprojektowanym przeze mnie sktadzie chemicznym podczas
realizacji pracy doktorskiej, a nastepnie w trakcie dalszych analiz poszerzatem
informacje o whasciwosciach i technologii tego materialu w szczegélnosci
w procesie obrébki plastycznej oraz ubytkowej skrawaniem zgodnie z autorska
procedurg technologiczng [rodz. V-B, pkt 3, poz. 61].

Gléwnym ograniczeniem w zastosowaniu praktycznym stopow na osnowie fazy
miedzymetalicznej FeAl jest ich niska plastyczno$é, ktéora mozna poprawic
w procesach obrobki plastycznej zwlaszcza w procesie wyciskania technologia
wtlasnego autorstwa [rodz. V-B, pkt 3, poz. 56]. Z analizy literatury i na podstawie
wiasnych do$wiadczen stwierdzitem, ze obrébka plastyczna stopu zelaza z 40%at.
stezeniem aluminium jest mozliwa tylko przy zachowaniu rygorystycznych
warunkéw technologicznych. Tq metoda, opracowang w ramach badan wiasnych
i opatentowang dla stopéw typu FeAl, jest wyciskanie wspétbiezne.

Kolejnym osiagnieciem naukowym, dotyczacym proceséw wytwarzania
elementéw ze stopu na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl byly technologie
dotyczace ksztaltowania w procesach obrébki ubytkowej, ktérych wyniki

zamieécitem w monografii (Rozdz. 1). W literaturze informacje dotyczace procesu
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obrébki ubytkowej stopéw na osnowie fazy miedzymetalicznej z uktadu Fe-Al s3
nieliczne, podczas gdy obréobka ubytkowa czesto jest finalnym etapem wytwarzania
elementéw konstrukcyjnych - nieodzownym i istotnym etapem technologii.
Wykazatem, ze obrébka ubytkowa stopéw na osnowie fazy migdzymetalicznej FeAl
metodg frezowania, podobnie jak metodg toczenia, wymaga doboru parametréw
procesu innych niz stosowanych podczas obrébki wiekszosci stali lub stopéw metali
niezelaznych. Okreslitem wymagania dotyczace parametréw obrébki ubytkowej
metoda toczenia i frezowania w sposéb powtarzalny i zapewniajacy stan
powierzchni poréwnywalny z uzyskanym po obrébce skrawaniem stali.
Wyznaczytem w ramach pracy podstawowe parametry chropowatosci powierzchni:
Ra - $rednie arytmetyczne odchylenie profilu od linii $redniej, bedacej teoretyczna
linig, przy ktérej suma kwadratéw odlegloéci wzniesien i zaglebien jest najmniejsza;
Rz - suma $redniej arytmetycznej wysokosci pieciu najwyzszych wzniesieri ponad
linig $rednig i Sredniej gtebokosci pieciu najnizszych wglebier ponizej linii §redniej;
Rq - $rednia kwadratowa wartosci rzednych dla materiatéw po prébie toczenia.

W ramach badari whasnych wyznaczytem parametry chropowatosci dla stopu
Fe40AI5Cr0,2TiB i poréwnatem ze stalg konstrukcyjng S355 oraz stalg duplex
X2CrNiN23-4,

Scharakteryzowatem  wiadciwoéci  mechaniczne  autorskiego stopu
Fe40AI5Cr0,2TiB - tj. granice plastycznosci, wytrzymatos$é na rozcigganie oraz
wydtuzenie wzgledne w réznym stanie technologicznym - po krystalizacji i po
przerébce plastycznej [rodz. V-B, pkt 3, poz. 47, 61]. Uzyskatem wazrost
wytrzymato$ci na rozcigganie, potaczony z mozliwoscia wyznaczenia granicy
plastycznosci, wynikajacy z tak dobranej procedury przerébki plastycznej, ktéra nie
spowodowata zdefektowania kruchego stopu, zapewniajac miedzy innymi
usuniecie struktury dendrytycznej. Potwierdzita to morfologia przeloméw stopow
FeAl przerobionych plastycznie powstatych podczas statycznej préby rozciggania
[rodz. V-B, pkt 3, poz. 5].

W zakresie badan podstawowych okreélitem odpornoé¢ na korozje
wysokotemperaturowg oraz przeprowadzitem analize produktéw zgorzeliny
powstatych podczas utleniania wysokotemperaturowego stopu Fe40AI5Cr0,2TiB.
Dostgpne w literaturze informacje dotyczace utleniania stopéw na osnowie fazy

FeAl maja charakter jakosciowy, natomiast ilociowy opis prezentowany
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w publikacjach jest niejednoznaczny i charakteryzuje si¢ rozrzutem wynikéw.
Przeprowadzone przeze mnie badania kinetyki proceséw korozyjnych oraz
wyjaénienie mechanizméw tworzenia sig pasywnych warstw pozwala na racjonalne
wykorzystanie pracujacych w ztozonych atmosferéch utleniajgcych materiatéw,
ktérych osnowa sg stopy na osnowie fazy miedzymetalicznej z uktadu Fe-Al [rodz.
V-B, pkt 3, poz. 19, 26]. Kinetyka utleniania stopu Fe40AI5Cr0,2TiB, okreslona
podczas badan whasnych wskazuje na paraboliczny przebieg tworzenia produktow
korozji wysokotemperaturowej, zgodny z zaleznoscig: dX/dt=k'p(t)/x. Zmierzone
w ramach badan wiasnych szybkoéci reakcji nie odzwierciedlity Scidle tego prawa.
Wykazatem, ze odchylenia od standardowego parabolicznego réwnania sg
konsekwencja powstawania réznych odmian tlenku Al203, rozrostu ziarna i/lub
tworzenia sie mieszanych tlenkéw w trakcie reakcji utleniania.

Na podstawie otrzymanych wynikéw opracowatem model procesu utleniania
oraz prognozowania trwatoci w oparciu o metod¢ Darkena. W metodzie tej kazdy
skiadnik ma dwie predkoéci: predkos¢ dyfuzji, charakterystyczng dla sktadnika, diff
iv, i predko$¢ dryftu, D v, wspélng dla wszystkich sktadnikéw (stad nazwa metoda
,dwoch predkosci”, ang. bi-velocity). Catkowity strumien sktadnika jest
odpowiednio suma dwéch strumieni, dyfuzji i dryftu [rodz. V-B, pkt 1, poz. 3].

Metoda dwéch predkoséci zostata zastosowana w obliczeniach utleniania
w stopie Fe40AI5Cr0,2TiB. W badaniach whasnych wykonatem prébki w ksztatcie
klina, a zatem objetoé¢ zwieksza sie wraz z potozeniem na probce. Otrzymane
wyniki procesu utleniania zgadzaja sie z danymi doéwiadczalnymi jako$ciowo;
odchylenia mozna przyja¢ za btad metody EPMA i bardziej skomplikowang
geometria niz ptaska, ktorg zatozono w modelu. Obie zaleznos$ci, doswiadczalna
i obliczona, pokazuja ten sam trend: im nizsza jest szeroko$¢ poléwkowa probki,
tym wyzszy jest ubytek aluminium w stopie Fe40Al5Cr0,2TiB. Taki ubytek nie jest
niekorzystnym zjawiskiem w badanym materiale, dopoki stezenie aluminium nie
osiggnie minimalnej wartosci krytycznej, ktéra wynosi okoto 36% at, gdzie
w temperaturze pokojowej rozpoczyna sig przejécie z FeAl do FesAl Takie przejscie
fazowe moze spowodowaé naprezenia oraz ewentualne pekniecia i degradacje
stopu pod zgorzeling.

Réwnie istotna kwestia z punktu widzenia wyjasnienia mechanizmu

odpornoséci korozyjnej byto poznanie i zrozumienie etapow tworzenia si¢ odmian
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polimorficznych zgorzeliny powstatej w wyniku korozji wysokotemperaturowe;.
Jest to niezbedne dla okreslenia peilnego mechanizmu powstawania warstw
ochronnych, a co za tym idzie - opracowanie bardziej szczegétowej charakterystyki
materiatu. Wykazanie etapoéw zjawisk fizycznych, ktore sg zmienne w funkcji
temperatury jest zadaniem trudnym, ale mozliwym do wykonania przy
zastosowaniu najnowszej aparatury badawczej. Brak byto w dotychczasowej
literaturze wynikéw badan, na podstawie ktérych wyznaczono odmiany alotropowe
tlenku aluminium wystepujacego w zgorzelinie w warunkach tzw. in situ w funkgji
temperatury. W ramach badan wtasnych byto to mozliwe dzieki zastosowaniu
nowych procedur badawczych polegajacych na sprzezeniu rentgenowskiej analizy
fazowej (XRD) z jednoczesnym podwyzszaniem temperatury materiatu w obecnosci
powietrza [rodz. V-B, pkt 3, poz. 2]. Okreslenie produktu posredniego przemiany
fazowej daje mozliwo$¢ poznania i wyjasnienia zjawisk wyzej opisanych. Wedtug
definicji produkt posredni otrzymany in situ ulega natychmiast dalszym procesom
fizyko-chemicznym, ktére prowadza do jego przeksztalcenia w produkt koficowy.
Badania te zrealizowano we wspétpracy z Wydziatem Inzynierii Materiatlowej
i Ceramiki Akademii Gérniczo-Hutniczej, Wydziatem Energetyki i Paliw Akademii
Gorniczo-Hutniczej, jak réwniez z Instytutem Nauk Technicznych Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Wyniki wskazuja na tworzenie sie tlenku Fe:03 przy
temperaturze <700°C przed lub jednoczesnie z zarodkowaniem pierwszych
krysztatow tlenku Al20s. Przeprowadzitem analize zmian zachodzacych w stopie
Fe40AI5Cr0,2TiB w przedziale pomiedzy temperaturg pokojows, a temperatura
1150°C. W zakresie temperatury 100-400°C dyfraktogramy pozostajg takie same
i potwierdzitem jedynie obecnos¢ fazy FeAl. W temperaturze 400°C
prawdopodobnie nastepuje poczatek zarodkowania maghemitu (y-Fez03). Znaczace
zmiany sktadu fazowego nastapity w temperaturze 500°C, przy ktérej stwierdzitem
obecnos¢ spinelu tlenku FeAl204. Dalsze zmiany nastgpily w 700°C, gdzie piki od
mniej stabilnego tlenku y-Fe203 byty mniej intensywne, a wszystkie piki pochodzace
od gtéwnej fazy B2 bardziej intensywne. Wykazatem, ze poczawszy od temperatury
800°C powstaje tlenek Al203 o odmianie alotropowej zaleznej od temperatury
procesu. W zakresie temperatury od 800°C do 900°C tworza sie metastabilne
postaci tlenku aluminium takie jak y- 6~ i 8-Al203. Wyznaczone podczas tych badan

wiasnych temperatury przemian tlenkéw byty nastepujgce:
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- y — & (900-950°C),
- & — 6 (1050°C),
- 6 — a (1150°C).

Koficowym etapem badan opisanych w monografii byto zweryfikowanie
wynikéw w trakcie testow eksploatacyjnych na turbosprezarce zamontowanej
w samochodzie osobowym VW Passat 1,9 TDI V generacji [rodz. V-B, pkt 3, poz. 17
oraz rodz. V-B, pkt 1, poz. 2]. Genezg byty wyniki badan wiasnych stopéw na
osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl wskazujace na ich wysoka odpornos¢ na
korozje wysokotemperaturowa w $rodowisku o skiadzie chemicznym
odpowiadajacym sktadowi spalin silnikéw ttokowych. Oznacza to celowos¢ oceny
przydatnoéci stopu o autorskim sktadzie jako potencjalnego materiatu na elementy
pracujace w wysokiej temperaturze, w atmosferze zawierajacej gazy pochodzace ze
spalania paliw kopalnych. Do elementéw tych naleza m.in. turbosprezarki silnikow
samochodowych, ktére maja znaczny wptyw na sprawnos¢ silnika oraz obnizenie
w spalinach poziomu tlenkéw azotu (NOx).

W ramach badan wtasnych wykonatem testy na elementach ze stopu
Fe40AI5Cr0,2TiB, ktorymi zastgpiono dotychczasowe wykonane 2z niklu,
aznajdujagce w tzw. ,czesci goracej” turbosprezarki. Ze wzgledu na wysoka
temperature pracy turbosprezarki zwiaszcza w czeSci goracej, podstawowym
zagadnieniem jest dobér materialu zaroodpornego mogacego pracowac
w agresywnym $rodowisku [rodz. V-B, pkt 3, poz. 17]. Temperatura spalin silnika
z zaplonem samoczynnym wynosi okoto 700°C, a w przypadku silnikow z zaptonem
iskrowym moze wynosié¢ ponad 1000°C. Na trwato$¢ turbosprezarki wplyw ma
réwniez obecno$é zanieczyszczen dostajacych sie do wnetrza od strony ukladu
dolotowego, uktadu wylotowego i smarowania, dlatego tez materialy stosowane na
jej elementy powinny wykazywaé odpornos¢ na zuzycie Scierne. Weryfikacja
w warunkach eksploatacji polegala na zastapieniu elementéw wykonanych ze
stopéw niklu elementami ze stopu Fe40AI5Cr0,2TiB, z ktérego wykonatem osie
rolek uktadu sterujacego cisnieniem dotadowania oraz tuleje w miejscu
zamocowania pierscienia  uszczelniajgcego 0§  wirnika  turbosprezarki.
Turbosprezarke eksploatowano w warunkach drogowych na dystansie 20 000 km.
Po probach eksploatacyjnych zdemontowano turbosprezarke, a nastgpnie

dokonano badan elementéw wykonanych ze stopu Fe40AI5Cr0,2TiB. Sprezarka
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zosiami rolek uktadu sterowania wylotem spalin, wykonanymi ze stopu
Fe40AICr0,2TiB pracowata poprawnie na testowanym dystansie w warunkach
duzych obciazen silnika.

Innym elementem moich prac dotyczacych mozliwosci aplikacji stopu
Fe40AI5Cr0,2TiB byto wykonanie z niego napoiny na podtozu ze stali $235]R.
Wykazatem, ze proces napawania stopu Fe40AI5Cr0,2TiB cze$ciowo eliminuje
wady odlewnicze takie jak pustki, rzadzizny i zapewnia drobnoziarnista
mikrostrukture co zmniejsza konieczno$¢ potencjalnych innych proceséw
technologicznych, w szczegdlnosci obrébki plastycznej [rodz. V-B, pkt 3, poz. 7, 12].

Reasumujgc uwazam, ze wyniki moich prac nad stopami na osnowie fazy
miedzymetalicznej FeAl umozliwity:

— wzbogacenie dotychczasowych danych charakteryzujacych ta grupe
materiatow,

— okreslenie parametréw wybranych procedur technologicznych
zapewniajacych uzyskanie wyrobu gotowego,

— opis zachowania si¢ materiatu o zaprojektowanym skfadzie chemicznym
otrzymanego zgodnie z autorska procedurg w rzeczywistych warunkach
pracy elementéw zaroodpornych.

Pogtebienie wiedzy dotyczacej badanego materiaty, jak réwniez zdobyte
doswiadczenia technologiczne umozliwiajg opracowanie koncepcji zastosowania
praktycznego stopu na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl, zwlaszcza
w przypadku elementéw konstrukcyjnych pracujacych w $rodowisku korozji
wysokotemperaturowej. Poza przedstawionymi przykladami aplikacji stopu
Fe40AI5Cr0,2TiB, kontynuuje prace weryfikujace mozliwoéci zastapienia nim
konwencjonalnych materiatéw zaroodpornych. Dotyczy to wykonanych z niego
elementdw uktadu wylotu spalin (zaworéw recyrkulacji spalin), jednak z uwagi na
wymagany wielomiesigczny czas prob eksploatacyjnych wynik nie jest jeszcze
znany. Zamierzam réwniez przeprowadzi¢ badania przydatnoéci tych stopéw na

elementy grzewcze oraz narazone na prace w warunkach zuzycia erozyjnego.
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E. OMOWIENIE  POZOSTALYCH  OSIAGNIEC ~ NAUKOWO-
BADAWCZYCH, ORGANIZACYJNYCH I DYDAKTYCZNYCH

0d rozpoczecia pracy w Politechnice Slaskiej, moje zainteresowania naukowe
koncentrowaty sie wokot zagadnien zwiazanych z ksztaltowaniem struktury
i whaéciwoéci materiatéw gléwnie w zakresie zaroodpornosci. W moim rozwoju
naukowym istotng role odegraty dwa staze naukowe, podczas ktérych doskonalitem
warsztat mikroskopii $wietlnej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej jak
réwniez opanowalem samodzielne wykonywanie badaf  whasciwosci
mechanicznych w zakresie oceny odporno$ci materiatu na cyklicznie dziatajace
obcigzenia (za pomoca catki ]). Pierwszy z tych stazy, 3-miesigczny, odbytem jako
dyplomant w roku 1993 w Instytucie Werkstofftechnik und Werkstoffprifung na
Uniwersytecie Technicznym Otto-von-Guericke w Magdeburgu, drugi natomiast
wroku 1994 w tym samym osrodku naukowym jako pracownik Politechniki
Slaskiej. Zdobyte doswiadczenia umozliwily mi samodzielne wykonywanie prac
badawczych za pomoca metod i technik dostepnych w Katedrze Nauki o Materiatach
Wydzialu Inzynierii Materiatowej i Metalurgii Politechniki Slaskiej oraz Instytutu
Fizyki i Chemii Metali Uniwersytetu Slaskiego. Obszar zainteresowan naukowo-
badawczych koncentrowatem na stopach na osnowie faz miedzymetalicznych
7 uktadu Fe-Al Analiza istniejacego stanu wiedzy w obszarze stopéw na osnowie faz
miedzymetalicznych oraz zdobyte umiejetnosci badawcze, pozwolity na
zrealizowanie rozprawy doktorskiej nt. ,Sposoby podwyzszenia plastycznosci
stopéw na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl” przygotowane] pod kierunkiem
prof. dr hab. Jana Barcika z Instytutu Fizyki i Chemii Metali Uniwersytetu Slaskiego.
Efektem pracy doktorskiej byto opracowanie technologii przerébki plastycznej
stopéw FeAl metodg walcowania. Badania zweryfikowane zostaty w warunkach
przemystowych z pozytywnym rezultatem na walcowni bruzdowej Huty Baildon. Po
obronie pracy doktorskiej tematyka i metodyka prowadzonych przeze mnie badan
byta zréznicowana. Warsztat badawczy koncentrowatem na opanowaniu
i doskonaleniu metod badania struktury materiatbw w oparciu o techniki
mikroskopii $wietlnej, elektronowej mikroskopii skaningowej, mikroanalizy

rentgenowskiej sktadu chemicznego EDS, badan nieniszczacych metodami barwna,
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fluorescencyjna, magnetyczno-proszkowa oraz nieniszczacymi  metodami
ultradzwiekowymi.

Kontynuowatem 1 Kkontynuuje badania nad stopami na osnowie fazy
migdzymetalicznej FeAl, ktére byly przedmiotem prac badawczych prowadzonych
w Katedrze Nauki o Materiatach, a obecnie Katedrze Zaawansowanych Materiatéw
i Technologii Wydziatu Inzynierii Materialowej Politechniki Slaskiej. Efektem tych
prac byto miedzy innymi uzyskanie dwéch patentéw dotyczacych mozliwoéci
przero6bki plastycznej materiatéw trudno odksztatcalnych oraz w 2019 r. zgloszenie
patentowe. Obszar badawczy dotyczyt réwniez szerszej problematyki, z ktérej
w szczegblnosci wymieni¢ mozna badanie ztaczy spawanych, okreélenie odpornoéci
korozyjnej w $rodowisku ciektym oraz korozji wysokotemperaturowej. Efektem
tych prac byly publikacje oraz prezentowanie wynikéw na konferencjach o zasiegu
krajowym i miedzynarodowym.

Istotna rol¢ w moim rozwoju naukowym odegrato potaczenie inzynierii
materiatowej z szeroko rozumiang motoryzacjg. Aplikacja materiatéw inzynierskich
w konkretnych zastosowaniach konstrukcyjnych wynikata przede wszystkim
z pasji, ktorg jest motoryzacja. Wigzato sie to ze wspéipracg i wymiana myséli
dotyczgcych potaczenia obszaréw inzynierii materialowej i motoryzacji
z pracownikami Wydziatu Transportu Politechniki Slaskiej. Dato mi to podstawe do
uzyskania uprawnien rzeczoznawcy z zakresu motoryzacji oraz do organizowania
cyklicznego corocznego seminarium (w tym roku odbylo sie po raz trzeci)
zatytulowanego ,Materialy dla Motoryzacji” tjczgcego s$rodowisko naukowe

z przemystem motoryzacyjnym, ktére odbywa sie na macierzystym Wydziale.

Od marca 2017 r. do lutego 2020 r. petnitem funkcje kierownika prac badawczo-
rozwojowych w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badan
i Rozwoju pt. "Opracowanie technologii produkcji matrycy kuzniczej zwiekszajacej
jej odpornosé na zuzycie w kuciu matrycowym na mtotach”. Dzialania realizowane
byty w ramach $rodkéw Narodowego Centrum Badari i Rozwoju dofinansowujacego
Projekt z Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwdj, w ramach dziatania 1.2:
»Sektorowe programy B+R” w ramach I osi priorytetowej ,Wsparcie prowadzenia
prac B+R przez przedsigbiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj
2014-2020. nr projektu: POIR.01.02.00-00-0165/16. Realizacja projektu

umozliwita opracowanie technologii napawania warstw wierzchnich matryc
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kuzniczych, ktéra zostata wdrozona w firmie Minec Sp. z o.0. Przedsiebiorstwo

Robét Inzynieryjnych ul. Sgdowa 2, 41-605 Swietochtowice.

Wspdlnie z Profesorem Zbigniewem Rdzawskim opublikowatem monografie
zatytutowang ,Wstep do Gospodarki Materiatowej”, wydana przez Wydawnictwo
Politechniki Slaskiej w roku 2012. Inspiracjg do powstania tej ksigzki byta che¢
stworzenia studentom latwiejszego dotarcia do informacji z zakresu rynku
materiatéw. W dostepnej literaturze nie byto zbyt wiele informacji opisujacych
zagadnienia gospodarki materiatowej, a w zwiazku z tym studenci napotykali na
trudnosci, gtéwnie podczas opracowywania zajec seminaryjnych.

Przygotowatem i prowadze cykl wyktadoéw oraz laboratoriow z przedmiotu
budowa i eksploatacja pojazdéw dla studentéw 2 stopnia na kierunku Inzynieria
Materiatowa o specjalnoéci Materiaty i Technologie dla Motoryzacji.

Ponadto prowadzitem cykl spotkan potaczonych z wyktadami oraz zajgciami
praktycznymi dla uczniéw szkét Srednich, ktérych tematyka byly zagadnienia
inzynierii materialowej. Nawigzalem i w dalszym ciagu kontynuuje wspotprace
w formie umowy spisanej pomiedzy Zespolem Szkét Ekonomicznych w Bytomiu
oraz Zespotem Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, a Wydziatem
Inzynierii Materiatowej Politechniki Slaskiej.

W latach od 2008 do 2014 pelnitem funkcje pelnomocnika ds. BHP Dyrektora
Instytutu Nauki o Materiatach. Uczestniczytem w komisji ds. oceny ryzyka
zawodowego w Katedrze Nauki o Materiatach. Bratem czyny udzial w promocji
wydziatu w obszarach wskazanych przez Dziekana. W latach 2008-2012 bytem
cztonkiem Rady Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Metalurgii Politechniki Slaskiej.
W roku 2012 bylem przewodniczacym Wydziatlowej Komisji Oceny Ryzyka
Zawodowego.

Uczestniczytem w kursach, ktérych celem bylo podnoszenie kompetencji
dydaktycznych nauczyciela akademickiego ,Innowacyjna Dydaktyka Nauczyciela
Akademickiego (IDNA)”. Byt to cykl szkolefi podnoszacych kompetencje
informatyczne oraz dydaktyczne (w tym umiejetno$ci prowadzenia zajeC¢ w jezyku
obcym), prowadzone przez Kolegium Nauk Spotecznych i Filologii Obcych oraz
Centrum Zdalnej Edukacji jak réwniez podnoszenie kompetencji informatycznych
zwigzanych z praktycznym wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na

odlegloé¢ realizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji.
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Wykorzystujagc doswiadczenie i umiejetnos¢ obstugi warsztatu badawczego
rownolegle z prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi wykonywatem szereg
ekspertyz i prac badawczych zlecanych przez jednostki zewnetrzne Administracji
Panstwowej i organy procesowe w szczegolnosci sady, prokuratury i policje. Od
roku 2008 pelnie funkcje bieglego sadowego z zakresu badania materiatéw,
inzynierii materiatowej eksploatacji i uszkodzen pojazdéw jako biegty z listy Sadu
Okregowego w Katowicach. Liczng cze$¢ prowadzonych przeze mnie badan
zlecanych przez jednostki zewnetrzne Administracji Panstwowej stanowity prace
dotyczace incydentéw i wypadkéw lotniczych wykonywane na zlecenie Panstwowej
Komisji Badania Wypadkéw Lotniczych w Ministerstwie Infrastruktury. Prace te
polegaty na okreéleniu przyczyn tych zdarzen woparciu o aspekty laczace
inzynierie materialowa z warunkami eksploatacji ikonstrukcjami statkéow
powietrznych. Od 2017 r. jestem czlonkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawcéw
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegtych ,Poleksmot” w Katowicach, a od
3 wrzeénia 2019 r. rzeczoznawcg motoryzacyjnym w tym stowarzyszeniu. W latach
2011-2014 kierowatem projektem badawczym, finansowanym w ramach grantu
Narodowego Centrum Nauki, ktérego celem byto okreslenie zaroodpornosci stopdw
na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl. Badania prowadzone byly w Scistej
wspotpracy z pracownikami Katedry Fizykochemii i Modelowania Procesow,
Wydziatu Inzynierii Materialowej i Ceramiki Akademii Gdrniczo-Hutniczej im.
Stanistawa Staszica w Krakowie. W efekcie prowadzonych badan opisatem
w sposob jakosciowy i iloSciowy procesy zwigzane z zaroodpornoscia stopow na
osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl. Ponadto przeprowadzilem weryfikacje
otrzymanych wynikow badan w warunkach eksploatacji elementéw wykonanych
z badanego materiatlu. Wyniki badan realizowanych w ramach projektu zostaty
miedzy innymi opublikowane w monografii ,Zaroodpornoéé¢ stopéw na osnowie
fazy miedzymetalicznej FeAl”, opublikowanej w Wydawnictwie Politechniki
Slaskiej, Gliwice 2014. Od marca 2020 r. peinie role promotora pomocniczego
mgr inz. Doroty Pasek, ktorej tematyka pracy doktorskiej dotyczy okreslenia
odpornosci korozyjnej w Srodowisku powietrza i pary wodnej stopu na osnowie

fazy miedzymetalicznej FeAl.
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F. WYKAZ DOROBKU DYDAKTYCZNEGO,
POPULARYZATORSKIEGO ORAZ WSPOLPRACY
MIEDZYNARODOWE]

1. Osiagniecia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki

1)
2)

3)

4

5)
6)

7)
8)

9)

Realizacja wymaganego pensum dydaktycznego we wszystkich latach pracy;
Przygotowanie i prowadzenie wyktadéw oraz zajg¢ laboratoryjnych
z Materiatoznawstwa na kierunku Zarzadzanie i Inzynieria Produkgji;
Przygotowanie i prowadzenie wyktadow oraz zaje¢ laboratoryjnych z Metod
i Technik Badan na kierunku Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji opiekun
przedmiotu;

Prowadzenie zaje¢ z Procesow i Technik Produkcyjnych, opiekun
przedmiotu;

Prowadzenie zaje¢ z laboratorium Nauki o Materiatach;

Prowadzenie zaje¢ w ramach projektu pt. ,Otwarcie nowego kierunku
studiéw i nowych specjalno$ci oraz organizacja specjalistycznych kurséw
w Politechnice Slaskiej wraz zsystemem stazy dla kadry akademickiej
uczelni”. Program Operacyjny Kapitat Ludzki wspétfinansowany przez Unig
Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego;

Promotorstwo 57 prac inzynierskich i magisterskich;

Realizacja cyklu spotkan potaczonych z wyktadami oraz zajeciami
praktycznymi dla uczniéw Zespotu Szkél Ekonomicznych im. Oskara
Langego w Bytomiu;

Organizacja seminarium naukowo-technicznego aczacego nauke i branze
automotive - temat seminarium: ,materialy dla motoryzacji”, Wydziat

Inzynierii Materiatowej, lata 2018, 2019, 2020;

10) Opracowanie cyklu wykladow, zaje¢ laboratoryjnych, seminaryjnych

i projektowych z przedmiotu konstrukcja i eksploatacja pojazdéw dla
studentéw studidw Il stopnia na kierunku Inzynieria Materiatowa dla nowo
uruchomionej specjalnoéci Materiaty w Srodkach Transportu w roku

akademickim 2013/2014;
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11) Rdzawski Z., Cebulski J., 2012, Wstep do gospodarki materiatowej,

Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, Monografia;

12) Pelnienie roli promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inz.

Doroty Pasek, temat pracy: ,odpornos¢ korozyjna stopu Fe40Al5Cr0,2TiB

w temperaturze 700°C w powietrzu i parze wodnej”, 2020.

2. Staze w zagranicznych i Kkrajowych os$rodkach naukowych Ilub
akademickich

1)

2)

Instytut ,Werkstofftechnik und Werkstoffpriifung”, Uniwersytet Techniczny
Otto-von-Gericke, Magdeburg (Niemcy), miesieczny staz naukowy X. 1994r.

Instytut ,,Werkstofftechnik und Werkstoffpriifung”, Uniwersytet Techniczny
Otto-von-Gericke, Magdeburg (Niemcy), 3 miesieczny staz naukowy, Temat
stazu: ,Untersuchungen zum Einfuf} der Kriegschaedigung auf das
Risswiderstandsverhalten von warmfestem Stalguf” pod kierunkiem Prof.

Dr.-Ing. habil. Doris Regener, IV-VI. 1993r.

3. Inne osiagniecia niewymienione w pkt. III A-C

1)
2)

3)

4

2)

6)

7)

Cztonek Wydziatowej Komisji Wyborczej w latach 2020 - nadal;

Petnienie funkcji petnomocnika ds. BHP Kierownika Katedry Nauki
o Materiatach w latach 2008-2015 r.;

Petnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za wilasciwe gospodarowanie
substancjami, preparatami i odpadami niebezpiecznymi w Katedrze Nauki
Materiatach, 2009 - 2015 r,;

Udziat w komisji ds. oceny ryzyka zawodowego w Katedrze Nauki
o Materiatach Politechniki Slaskiej;

Uczestnictwo w promocji Wydziatu w obszarach wskazanych przez Dziekana
Wydziatu (decyzja Dziekana z dnia 30.11.2009);

Udziat w Wydziatlowej Komisji Rekrutacyjnej na Politechnike Slaska (decyzja
Dziekana z dnia 06.01.2010);

Nawigzanie wspétpracy z Zespotem Szkét Ekonomicznych w Bytomiu
w formie umowy spisanej pomiedzy w/w Szkota, a Wydziatem InZynierii

Materiatowej i Metalurgii;
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8) Nawigzanie wspéipracy z Zespotem Szkoét Gastronomiczno-Hotelarskich
w Bytomiu w formie umowy spisanej pomiedzy w/w Szkoty, a Wydziatem
Inzynierii Materiatowej i Metalurgii;

9) Pelnienie funkcji sekretarza przy obronach prac dyplomowych w roku 2010;

10) Cztonek Wydziatlowej Komisji Wyborczej w latach 2008-2012;

11) Przewodniczacy Wydziatlowej Komisji Oceny Ryzyka Zawodowego w roku

2012.

AN B L LADU

Podpis habilitanta
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V. WYKAZ OSIAGNIEC NAUKOWYCH, STANOWIACYCH
ZNACZNY WKEAD W ROZWOJ DYSCYPLINY INZYNIERIA
MATERIALOWA

A. INFORMACJA O OSIAGNIECIACH NAUKOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY

1. Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy

Tytut osiggniecia bedacego podstawg ubiegania sie o stopien doktora habilitowanego:
Cebulski |., ,Stopy na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl”
Monografia wydana przez Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, 2020,
ISBN 978-83-7880-680-6

Recenzenci wydawniczy:
e  Prof. dr hab. inz Katarzyna Tkacz-Smiech, Akademia Gérniczo-Hutnicza,

e dr hab. Marian Kupka, Uniwersytet $laski.

B. INFORMACJA O AKTYWNOSCI NAUKOWE]

1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych (pozycje niewymienione
w pktI)

1) Rdzawski Z., Cebulski ], Wstep do gospodarki materiatowej, Wydawnictwo
Politechniki Slaskiej, Monografia, Gliwice 2012.

2) Cebulski J., Zaroodpornoéé stopéw na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl,

Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Monografia, Gliwice 2014,

2. Wykaz opublikowanych rozdzialéw w monografiach naukowych

e Cebulski ], Pasek D: FeAl intermetallic alloy: its heat-resistant and practical
application, Intermetallic compounds. Formation and applications. Ed. by

Mahmood Aliofkhazraei. London: IntechOpen, 2018, s. 1-21, bibliogr. 33 poz.
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3. Wykaz opublikowanych artykutow w czasopismach naukowych
(z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pktI)

3.1. Wykaz wybranych publikacji po uzyskaniu stopnia doktora

1)

2)

3)

4

Cebulski J., Pasek D. Chmiela B, Popczyk M., Swinarew A, Stanula A,
Waékiewicz Z., and Knechtle B.: 2020 Evaluation of Structure and Corrosion
Behavior of FeAl Alloy after Crystallization, Hot Extrusion and Hot Rolling,
Materials, 13, 2041.

Méj wktad w powstanie pracy: opracowanie koncepcji pracy (pomystodawca
pracy), otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, analiza

otrzymanych wynikéw oraz napisanie czesci manuskryptu.

CebulskKi ., Pasek D, Bik M,, Swierczek K., Jelen P., Mroczka K., Dgbrowa J.,
Zajusz M., Wyrwa ., Sitarz M.: 2020, In - situ XRD investigations of FeAl
intermetallic phase-based alloy oxidation, Corrosion Science., vol. 164, 1-14.
Méj wktad w powstanie pracy: opracowanie koncepcji pracy {pomystodawca
pracy), otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
sktadu pierwiastkowego stopu (XPS), badania mikrostruktury stopu (SEM)
przed i po obrébce plastycznej, analiza otrzymanych wynikow oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski J., Pasek D., Sozanska M., 2019, Comparison of morphology of
corrosion products of high-teperature alloy on the Fe-Al intermetallic phase
matrix, METAL 2019, materialy konferencyjne, dokument elektroniczny,
1640-1645.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski J., Pasek D., 2019, Mechanical properties and nature of cracking
FeAl alloys., METAL 2019, materiaty konferencyjne, dokument elektroniczny,
1410-1415.
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5)

6)

7)

8)

Mdéj wkiad w powstaniu tej pracy pelegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrobka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski ., Pasek D., 2018, Evaluation of the mechanism of damage to the
forging die used in the die forming hammer, METAL 2018, materiaty
konferencyjne, dokument elektroniczny, 343 - 347.

Mdéj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrosirukiury siopu (SEM), analiza olrzymanych wynikow oruz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski ], Pasek D., 2018, FeAl intermetallic alloy: its heat- resistant and
practical application, Intermetallic compounds, 1 - 21.

Mdj wktad w powstaniu tej pracy polegal na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrobka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czeSci manuskryptu.

Cebulski ]., Beczkowski R. Pasek D. 2018, Heat resistance of
Fe40Al5Cr0.2TiB alloy intermetallic surface remelted with TIG method,
METAL 2018, materiaty konferencyjne, dokument elektroniczny, 1671 -
1676.

Mdj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu,

Cebulski ], Pasek D., 2018, Heat resistance of intermetallic phase matrix Fe-
Al alloys in steam environment, METAL 2018, materiaty konferencyjne,
dokument elektroniczny, 1200 - 1206.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
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9)

10)

11)

12)

otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czeSci manuskryptu.

Cebulski J., Pasek D., 2018, The use of plastic working alloys FeAl to perform
controls elements of turbocharger in diesel engine, Archives of Metallurgy
and Materials, vol. 63, Issue 3, 1423 - 1427,

Méj wiktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Pasek D., Cebulski J., 2017, Influence of plastic deformation during extrusion
process on heat resistance alloy Fe40Al, Archives of Metallurgy and
Materials, Vol. 62, Issue 4, 2281 - 2286.

Mdéj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Beczkowski R., CebulsKi J., Pasek D., Gucwa M., 2017, Producing a layer of
iron Fe-Cr-C-Nb under conditions of intense heat reception, Engineering
mechanics 2017, 126 - 129.

Md6j wkiad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski J., Beczkowski R., Pasek D., 2017, The use welding for forming FeAl
coating on S235, Engineering mechanics 2017, 230 - 233.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, badania mikrostruktury stopu (SEM),

analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie czesci manuskryptu.
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13)

14)

15)

16)

17)

Beczkowski R., Cebulski J., Pasek D., 2017, Properties of the deposited layers
of the Fe-Cr-Nb-C by using directional receiving heat, Przeglad Spawalnictwa,
3,32 -35.

Mdéj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,

analizie otrzymanych wynikéw oraz napisaniu czesci manuskryptu.

Cebulski J., Beczkowski R., Pasek D., 2017, The performance on the method
of welding in intermetallic alloy FeAl coating on the structural steel, Przeglad
Spawalnictwa, 3, 36 - 39.

Mdj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Willner ., Cebulski J., Pasek D., Fornalczyk A., Saternus M., 2016, Application
of intermetallic alloy on bush’s sealing system of rotor part of hot
turbocharger, Advancet Metal Forming processes in automotive industry,
395 -402.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrdbka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesSci manuskryptu.

Fornalczyk A., Willner ]., Cebulski J., Pasek D., Saternus M., Czech P., 2016,
Structure and surface state of different catalytic conveters applied in cars,
Advancet Metal Forming processes in automotive industry, 327 - 333.

Mdj wktad w powstaniu tej pracy polegat na badaniach mikrostruktury stopu

(SEM), analiza otrzymanych wynikow oraz napisaniu czesci manuskryptu.

Cebulski].: 2015, Application of FeAl intermetallic phase matrix based alloys
in the turbine components of a turbocharger, Metalurgija, Vol.54, Issue 1,

154-156.
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18)

19)

20)

21)

22)

Bakowski H. Czech P., Gustof P, Cebulski ]., 2015, Estimation of wear
resistance of engine oils before and after cooperation on the experimental
stand, Transport Problems, 25-32.

Méj wktad polegat na badaniach (SEM), analizie otrzymanych wynikéw oraz

napisanie czesci manuskryptu.

Cebulski J., Fornalczyk A, Pasek D., 2015, The kinetics of corrosion of the
FeAl intermetallic phase-based alloys. Journal of Achievements in Materials
and Manufacturing Engineering Vol. 70 iss. 2, s. 53-59.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Fornalczyk A. Cebulski J., Pasek D. 2015, The morphology of corrosion
products in FeAl alloys after heat resistance tests at different temperatures,
Solid State Phenomena, Vol. 227, 409-412.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na zaplanowaniu doswiadczen,
wykonaniu testéw utleniania badanych prébek oraz wykonaniu badan
struktury za pomoc elektronowego mikroskopu skaningowego, ktérych wyniki

sq zamieszczone na rys. 1+5, a takze interpretacji uzyskanych wynikéw.

Fornalczyk A. Cebulski ]., Saternus M, Willner J., 2014, Possibilities of
platinum recovery from metal supported spent auto catalysts, Metalurgija,
53,4, 609 - 612.

Méj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na badaniach mikrostruktury stopu

(SEM), analizie otrzymanych wynikéw oraz napisaniu czesci manuskryptu.

Cebulski J., Fornalczyk A., Pasek D., 2014, Comparison of high temperature
corrosion resistance in gaseous environment of alloys based on intermetallic

phase matrix Fe40AISCrZrB and steel X12CrCoNi2120, Archives of
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23)

24)

25)

26)

Metallurgy and Materials, Vol.59, Issue 2, 447- 450.

Moj wktad w powstaniu tej pracy polegat na zaplanowaniu doswiadczen,
wykonaniu testéw utleniania badanych probek oraz wykonaniu badan
struktury za pomoc elektronowego mikroskopu skaningowego, ktérych wyniki

sq zamieszczone na rys. 1+-10, a takze interpretacji uzyskanych wynikéw.

Cebulski ], Basa K., Pasek D., 2014, Influence of forming on the properties of
alloy based on the matrix of FeAl intermetallic phase, Solid State Phenomena,
Vol.212, 49-52.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na zaplanowaniu doswiadczen,

wykonaniu testow utleniania badanych prébek oraz wykonaniu badan

struktury za pomoc elektronowego mikroskopu skaningowego, ktérych wyniki

sq zamieszczone na rys. 3=5, a takze interpretacji uzyskanych wynikéw.

Willner |., Fornalczyk A. Cebulski ], Janiszewski K., 2014, Preliminary
studies on simultaneous recovery of precious metals from different waste
materials by pyrometallurgical method, Archives of Metallurgy and
Materials, Vol. 59, 2,811 - 814.

Moj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
badaniach mikrostruktury stopu (SEM), analizie otrzymanych wynikéw oraz

napisaniu cze$ci manuskryptu.

Saternus M., Fornalczyk A., Cebulski J., 2014, Analysis of platinum content in
used auto catalytic convert carrier and the possibility of its
recovery, Archives of Metallurgy and Materials, Vol.59, 2, 567 - 574.

Moj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
badaniach mikrostruktury stopu (SEM), analizie otrzymanych wynikéw oraz

napisaniu czesci manuskryptu.
Cebulski J., Lalik S., 2014, Kinetics of corrosion processes of alloy on the

intermetallic chase matrix FeAl in high temperature in air atmosphere, Solid

State Phenomena, Vol.212, 137-140.
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27)

28)

29)

30)

Md6j wkiad w powstaniu tej pracy polegat na zaplanowaniu doswiadczer,
wykonaniu testéw utleniania badanych prébek oraz wykonaniu bada
struktury za pomoc elektronowego mikroskopu skaningowego, ktérych wyniki
sq zamieszczone na rys. 2+7, wyznaczeniu przebiegu kinetyki korozji (rys.1),

a takze interpretacji uzyskanych wynikéw.

Cebulski J., Lalik S., 2013, Kinetics of corrosion on the intermetallic phase
matrix FeAl in high temperature, Journal of Achievements in Materials and
Manufacturing Engineering, Vol.57, Issue 2, 7-14.

M6j wkiad w powstaniu tej pracy polegat na zaplanowaniu doswiadczen,
wykonaniu testéw utleniania badanych prébek oraz wykonaniu bada struktury
za pomoc mikroskopu $wietlnego i elektronowego mikroskopu skaningowego,
ktérych wyniki sq zamieszczone na rys.1, 5:11, a takze interpretacji

uzyskanych wynikdéw.

Fornalczyk A., Saternus M., Cebulski J., 2013, The Results of Using Magneto-
Hydro-Dynamic Pump to Recover Platinum from Used Auto Catalytic
Converters, 1, 1 - 10.

European Metallurgical Conference, June 23-26, Weimar, Germany.

Mdj wktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badari EDS, analizie

otrzymanych wynikéw oraz napisaniu czesci manuskryptu.

Fornalczyk A., Willner |., Francuz K., Cebulski J., 2013, E-waste as source of
valuable metals, Archives of Materials Science and Engineering, Vol.63, Issue
2,87 -92.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
badania (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie czesci

manuskryptu.

Cebulski J., Przeliorz R, 2013, Korozja wysokotemperaturowa stali
13Cr18Mn w $rodowisku CO2-CO. Ochrona przed korozja, 4, 120 - 122
Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na badaniach mikrostruktury stopu

(SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie czesci manuskryptu.
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31)

32)

33)

34)

Ciesla M. Cebulski ].,, 2013, Zastosowanie stopéw na osnowie fazy
miedzymetalicznej FeAl do produkcji elementow turbosprezarek. XXVI
Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. 50 lat Podstaw Konstrukcji Maszyn,
09.09.-13.09.2013 r., Szczyrk.

Mdj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S., Cebulski J., Michalik R., 2012, Ocena odpornosci korozyjnej ztaczy
spawanych ze stopu tytanu Ti-6Al-4V w wodnym roztworze NaCl, Inzynieria
Materiatowa, 2, 71 - 74.

Méj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Kuc D. Cebulski J., 2012, Plastic behaviour and microstructure
characterization high manganese aluminium alloyed steel for the automotive
industry, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering, Vol. 51, Issuel, 14 - 21.

Mdj wktad w powstaniu tej pracy polegal na opracowaniu koncepcji pracy,
badaniach za pomocqg SEM, analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S., Kuc. D. Cebulski J., Niewielski G, 2012, Plastycznoé¢
I mikrostruktura stali wysokomanganowej z aluminium dla przemystu
motoryzacyjnego, Inzynieria Materiatowa, 5, 400 - 403.

Mdj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

Cebulski J., 2012, Odporno$¢ korozyjna stopéw na oshowie fazy
miedzymetalicznej FeAl po krystalizacji i po przerobce plastycznej, Hutnik -

Wiadomoéci Hutnicze, 8, 557-560.

Niewielski G., Kuc D., Cebulski J., Lalik S., 2011, Microstructure and selected
properties of Mn-Al duplex steels, Achieves of Materials Science and
Engineering, Vol.47, Issue 1,11 - 18.

Méj whktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S., Kuc D., Niewielski G., CebulskiJ., 2011, Mikrostruktura i wiaséciwosci
mechaniczne wysokostopowych stali Mn-Al typu duplex, Hutnik -
wiadomosci hutnicze, 643 - 654.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S. Michalik R, Cebulski J., 2011, Odpornos¢ korozyjna ziaczy
spawanych ztytanu Ti6Al4V w roztworze NaCl, Archiwum Technologii
Maszyn i Automatyzacji, Vol. 13, 1, 37 - 45.

Méj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski J., Lalik $., 2010, Badanie strukturalne ztaczy spawanych ze stopu
na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl, Przeglad Spawalnictwa, 1, 24 - 26.
M6j wkiad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania

mikrostruktury stopu (SEM), oraz napisaniu czeSci manuskryptu.

Lalik S., Cebulski J., 2010, Wptyw wtracen niemetalicznych na pekanie ztaczy
zgrzewanych pradem o duZej czestotliwosci, Przeglad Spawalnictwa, 1, 36 -

39.
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41)

42)

43)

44)

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegal na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikow oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S., Michalik R., Cebulski J., 2009, Odpornos¢ korozyjna zigczy
spawanych ze stopu tytanu Ti6Al4V wroztworze HCL, Inzynieria
Materiatowa, 5, 337 - 340.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski ]., Lalik S, Michalik R, 2008, Corrosion resistance of FeAl
intermetallic phase based alloy in water solution of NaCl, Journal of
Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol.27, Issue 1,
15-18.

Mdj wkitad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikdéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski ]., Michalik R., Lalik S., 2007, Heat treatment influence on corrosion
resistance of Fe28Al intermetallic phase. Advanced materials & technologies.
AMT 2007. XVIII Physical Metallurgy and Materials Science Conference,
Warsaw-Jachranka, Poland, 18-21 June 2007. Warsaw University of
Technology. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Ksigzek Technicznych
SIGMA-NOT.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski ]., Lalik S., Niewielski G. 2007, Mechanical properties of
Fe40AI5Cr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion. Advanced
materials & technologies. AMT 2007. XVIII Physical Metallurgy and Materials

Science Conference, Warsaw-Jachranka, Poland, 18-21 June 2007. Warsaw
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45)

46)

47)

48)

University of Technology. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Ksigzek
Technicznych SIGMA-NOT.

Méj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikow oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S., Cebulski J., Michalik R., 2007, Corrosion resistance of titanium in
water solution of hydrochloric acid, Achievements of Materials Science and
Engineering, Volume 28, Issues 6, 349 - 352.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
badania mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz

napisanie czesci manuskryptu.

Lalik S., Cebulski ]., Michalik R., 2007, Corrosion resistance of welding joint
from titanium in water solution of hydrochloric acid, Journal of
Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20, Issues 1-
2,147 -150.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
badania mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz

napisanie czesci manuskryptu.

Cebulski J., Michalik R., Lalik S., 2007, Heat treatment influence on corrosion
resistance of Fe28Al intermetallic phase, Inzynieria Materiatowa, 3-4, 757 -
761.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegal na opracowaniu koncepcji pracy,
badania mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz

napisanie czesci manuskryptu.

Cebulski J., Lalik S., Niewielski G. 2007, Mechanical properties of
Fe40AISCr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion, InZynieria
Materiatowa, 3-4, 124 - 127.

Moj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,

otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
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49)

50)

51)

52)

mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S., Niewielski G., Cebulski J., 2007, Mechanical properties of joints
welded in creep-resistant low-alloy T24 steel, Welding International, Vol. 21,
5.

Mdéj wktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czeSci manuskryptu.

Cebulski J., Lalik S., Michalik R., 2007, Ocena odpornosci korozyjnej stopow
na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl o zawartosci aluminium 38-42%at.,
Ochrona Przed Korozja, 2, 62 - 65.

Mdj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski J., Michalik R,, Lalik S., 2006, Assessment of corrosion resistance in
liquid media of FeAl intermetallic phase based alloys with varied aluminium
content, Journal of Achievements Materials and Manufacturing Engineering,
Vol.16, Issue 1-2, 40 - 45.

Mdj wkiad w powstaniu tej pracy polegal na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski J., Michalik R,, Lalik S., 2006, Heat treatment influence on corrosion
resistance of FesAl intermetallic phase based alloy, Journal of Achievements
Materials and Manufacturing Engineering, Vol.18, Issue 1-2, 59 - 62.

Moj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, badania mikrostruktury stopu (SEM),

analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie czesci manuskryptu.
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53)

54)

55)

56)

57)

Cebulski J., Michalik R., Lalik S., 2006, Ocena odpornosci korozyjnej stopu
Fe28Al na osnowie fazy miedzymetalicznej FesAl, Inzynieria Materiatowa, 3,
119 - 122.

Mdéj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrobka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S., Niewielski G., Cebulski J., 2006, Wtasciwosci mechaniczne ztaczy
spawanych z zarowytrzymalej stali niskostopowej T24, Przeglad
Spawalnictwa, nr 5-6, 42 — 45.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Lalik S., Cebulski J., Rzychon T., 2005, Badanie wptywu cyklu cieplnego oraz
technologii spawania na wlasciwo$ci i strukture ztgcz spawanych ze stali
duplex, Inzynieria Materiatowa, 3, 112 - 116.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski J., Lalik S., 2005, Changes in the structure of alloy on the matrix of
FeAl intermetallic phase after primary crystallization and homogenizing
treatment, 162 - 163, 4 - 8.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czes$ci manuskryptu.

Cebulski J., Lalik S., Niewielski G., 2005, Mechanical properties evaluation of
Fe40AISCr0.2TiB alloy after primary crystallization and after extrusion,

Journal of Achievements Materials and Manufacturing Engineering.
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58)

59)

60)

61)

Mdoj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, badania mikrostruktury stopu (SEM),

analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie czesci manuskryptu.

Cebulski J.,, Michalik R, 2005, Ocena odpornosci korozyjnej stopu
Fe40AI5Cr0,2TiB na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl, Ochrona Przed
Korozjg, 2, 33 - 36.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Cebulski ]., Sozanska M. 2004, Wpiyw obrébki plastycznej na
mikrostrukture stopu na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl, Hutnik -
Wiadomosci Hutnicze, 187 - 191.

Méj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czeSci manuskryptu.

Cebulski J., Michalik R., 2004, Badania stanu powierzchni stopu FeAl po
badaniach korozyjnych. Nowe technologie i materialy w metalurgii
i inzynierii materiatowej. Materiaty XII seminarium naukowego, Katowice,
7 maja 2004. Katowice: Wydziat Inzynierii Materialowej i Metalurgii
Politechniki Slaskiej.

Moj wkitad w powstaniu tej pracy polegat na wykonaniu badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Barcik ], Cebulski J., 2000, Plastify of alloy based on the matrix of
intermetallic FeAl phase, Archives of Metallurgy, Vol.45, Issue 3, 315 - 330.

Mdj wkiad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.
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62)

3.2.

1)

2)

3)

4

Barcik ], Cebulski J., 1999, Improving FeAl phase alloy plasticity through
chemical composition and structure controlling. International Conference on
Environmental degradation of Engineering Materials, Technical University of
Gdansk, Departament of Materials Science and Engineering Poland
& Universite Bordeaux | Laboratoire de Mecanique Physique France.

Méj wktad w powstaniu tej pracy polegat na opracowaniu koncepcji pracy,
otrzymanie badanego stopu FeAl, obrébka plastyczna stopu, badania
mikrostruktury stopu (SEM), analiza otrzymanych wynikéw oraz napisanie

czesci manuskryptu.

Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora

Barcik ], Cebulski ]., “Zmiany struktury i wasciwosci mechanicznych stopu
na osnowie zwiazku miedzymetalicznego FeAl przerobionego plastycznie”.

Inzynieria materiatowa ,1998r.

Barcik J., Cebulski J., ,Intermetallic compound based Fe-40Al as-cast alloy-
chemical composition, microstructure and properties” XV* Physical
Metallurgy and Materials Science Conference 17-21May, 1998, Krakow-
Krynica, Poland.

Toborek J., Cebulski ], Laskawiec ], Balin A., Gajda Z., Sozanska M.: ,Badania
spektroskopowe cementu kostnego z antybiotykiem jako nowego

biomateriatéw w chirurgii kostnej” 1997.

Barcik ]., Cebulski J., Intermetallic compound based Fe-40Al as-cast alloy-
chemical composition, microstructure and properties, Proceedings of the XV
Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced
Materials & Technologies. AMT'98, Krakéw-Krynica, Poland, 17-21 May,
1998. [Vol.] 2. Eds: J. Kusinski, I. Suliga, S. Kac. Warszawa: Wydaw. Czasopism
i Ksiazek Technicznych SIGMA-NOT, 1998, s. 901-904, Inzynieria

Materiatowa ; R. 19, nr 4
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4. Wykaz osiagnie¢ projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych
(z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt 1.3)

e Opracowanie technologii napawania warstwy roboczej podczas produkcji

matryc kuZniczych do kucia matrycowego. Minec Sp. z o.0. Przedsiebiorstwo

Robét Inzynieryjnych, ul. Sadowa 2, 41-605 Swietochtowice, 2020 r.

5. Informacja o wystapieniach na krajowych lub miedzynarodowych
konferencjach naukowych, z wyszczegélnieniem przedstawionych
wykladéw na zaproszenie i wyktadéw plenarnych

5.1. Wyklady na zaproszenie

1) Cebulski ], Rola Inzynierii Materiatowej w motoryzacji, Wyktad plenarny
dla czlonkéw Stowarzyszenie Rzeczoznawcéw  Motoryzacyjnych
i Maszynowych oraz Biegtych POLEKSMOT. 11-12.05.2018 r.

2) Cebulski ], Zastosowanie elektronowej mikroskopii skaningowej
w weryfikacji uszkodzern czeSci pojazdow mechanicznych. Wyktad
plenarny dla cztonkéw Stowarzyszenie Rzeczoznawcéw Motoryzacyjnych
i Maszynowych oraz Biegtych POLEKSMOT. 11-12.05.2018r.

3) Cebulski]., Inzynieria Materiatowa w Motoryzacji, wyktad inauguracyjny na
Wydziale Inzynierii Materiatowej Politechniki Slaskiej, Katowice 2019 r.

4) Cebulski ], Zaroodpornoéé stopéw na osnowie fazy miedzymetalicznej
FeAl, Akademia Gérniczo - Hutnicza w Krakowie, 09.2015 .

5) Janusz Cebulski, Zaroodporno$é stopéw na osnowie fazy miedzymetalicznej

FeAl, Uniwersytet Slaski, 14.03.2015 r.

5.2. Wystgpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych
5.2.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

1) Cie§la M., Cebulski ]., 2013, Zastosowanie stopéw na osnowie fazy
miedzymetalicznej FeAl do produkcji elementow turbosprezarek. XXVI
Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. 50 lat Podstaw Konstrukeji
Maszyn, 09.09.-13.09.2013 r., Szczyrk.

2) Fornalczyk A., Saternus M., CebulskiJ., 2013, The Results of Using Magneto-

Hydro-Dynamic Pump to Recover Platinum from Used Auto Catalytic
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3)

4

5)

6)

7)

Converters, 1, 1 - 10, European Metallurgical Conference, June 23-26,
Weimar, Germany.

Cebulski J., Lalik S., 2013, Kinetics of corrosion on the intermetallic phase
matrix FeAl in high temperature. Achievements in mechanical and materials
engineering. AMME'2013. Programme and proceedings of the twenty first
international scientific conference, Gliwice - Krakéw, 23rd-26th June 2013.
Ed. by L. A. Dobrzanski. Gliwice, International 0CSCO World Press.

Kuc D. Cebulski ]., 2012, Plastic behaviour and microstructure
characterization high manganese aluminium alloyed steel for the
automotive industry. Achievements in mechanical and materials
engineering. AMME'2012. Programme and proceedings of the twientieth
international scientific conference, Gliwice - Kolobrzeg, 9th-12th
September 2012. Ed. L. A. Dobrzanski. Gliwice: International 0CSCO World
Press.

Niewielski G., Kuc D., Cebulski J., Lalik S., 2011, Microstructure and selected
properties of Mn-Al duplex steels. Achievements in mechanical and
materials engineering. AMME'2011. Programme and proceedings of the
nineteenth international scientific conference, Gliwice - Wroctaw, 9th May
- 1sth June 2011. Ed. L. A. Dobrzanski. Gliwice, International OCSCO World
Press.

Cebulski J., Lalik S., Michalik R., 2008, Achievements in mechanical and
materials engineering. AMME'2008. Programme and proceedings of the
sixteenth international scientific conference, Gliwice - Ryn, Poland, 22nd-
25th June 2008. Ed. L. A. Dobrzanski. Gliwice: Komitet Organizacyjny
Miedzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiatow
Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Slaskie;j.

Lalik S., Cebulski J., Michalik R., 2007, Corrosion resistance of titanium in
water solution of hydrochloric acid. Worldwide Congress on Materials and
Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'07, Gliwice -
Cracow - Zakopane, 27th - 30th May 2007. Komitet Organizacyjny
Miedzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiatow

Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Slaskiej.
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8)

9)

Cebulski J., Michalik R., Lalik S, 2007, Heat treatment influence on
corrosion resistance of Fe28Al intermetallic phase. Advanced materials &
technologies. AMT 2007. XVIII Physical Metallurgy and Materials Science
Conference, Warsaw-Jachranka, Poland, 18-21 June 2007. Warsaw
University of Technology. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Ksigzek
Technicznych SIGMA-NOT.

Cebulski ]., Lalik S. Niewielski G. 2007, Mechanical properties of
Fe40AISCr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion. Advanced
materials & technologies. AMT 2007. XVIII Physical Metallurgy and
Materials Science Conference, Warsaw-Jachranka, Poland, 18-21 June 2007.
Warsaw University of Technology. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism

i Ksigzek Technicznych SIGMA-NOT.

10)Lalik S., Cebulski J., Michalik R., 2006, Corrosion resistance of welding joint

from titanium in water solution of hydrochloric acid. Contemporary
achievements in mechanics, manufacturing and materials science.
CAM3S5'2006. Programme and abstracts of the twelfth international
scientific conference, Gliwice - Zakopane, 27th-30th November 2006. Ed. L.
A. Dobrzanski. Gliwice: International Organising Committee of the Scientific

Conferences AMME World Press.

11)Cebulski J., Michalik R., Lalik S, 2006, Heat treatment influence on

corrosion resistance of FesAl intermetallic phase based alloy. Achievements
in mechanical and materials engineering. AMME'2006. Programme and
abstracts of the fourteenth international scientific conference, Gliwice -
Wista, Poland, 4-8 June 2006. Ed. L. A. Dobrzanski. Gliwice: International

Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press.

12)Cebulski J., Michalik R., Lalik S., 2006, Ocena odpornosci korozyjnej stopu

Fe28Al na osnowie fazy miedzymetalicznej FesAl. Nowe materialy - nowe
technologie w przemysle okretowym i maszynowym. Il Krajowa
konferencja, Miedzyzdroje, 28 maja - 1 czerwca 2006. Pod red.
J]. Nowackiego. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Ksigzek

Technicznych SIGMA-NOT.

13)Cebulski J., Michalik R., Lalik S., 2005, Assessment of corrosion resistance

in liquid media of FeAl intermetallic phase based alloys with varied

43



aluminium. Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and
materials science. CAM3S'2005. Programme and abstracts of the eleventh
international scientific conference, Gliwice - Zakopane, 6th-9th December
2005. Ed. L. A. Dobrzanski. Gliwice: International Organising Committee of
the Scientific Conferences AMME World Press.

14)CebulskKi J., Lalik S., Niewielski G., 2005, Mechanical properties evaluation
of Fe40AI5Cr0.2TiB alloy after primary crystallization and after extrusion.
Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials
science. CAM3S'2005. Proceedings of the eleventh international scientific
conference, Gliwice - Zakopane, 6th-9th December 2005. [Dokument
elektroniczny]. Ed. Leszek A. Dobrzanski. Gliwice: International Organising
Committee of the Scientific Conferences AMME World Press.

15)Cebulski J., Michalik R., 2004, Badania stanu powierzchni stopu FeAl po
badaniach korozyjnych. Nowe technologie i materialy w metalurgii
i inzynierii materiatowej. Materiaty XII seminarium naukowego, Katowice,
7 maja 2004. Katowice: Wydzial Inzynierii Materiatowej i Metalurgii
Politechniki Slaskiej.

16)Sozanska M., Cebulski J., 2002, llosciowa ocena struktury i przefoméw
w stopie na osnowie faz miedzymetalicznych FeAl. Nowe technologie
i materiaty w metalurgii i inzynierii materiatowej. Materiaty X seminarium
naukowego, Katowice, 10 maja 2002. Katowice: Wydzial Inzynierii
Materiatowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Slaskie;j.

17)Hernas A., Cebulski J., Cizek L., Jonsta Z.,, 2001, Struktura stopu Mg-9Al dla
przemystu samochodowego. Nowe technologie i materialy w metalurgii
i inzynierii materiatowej. Materiaty IX seminarium naukowego, Katowice,
11 maja 2001. Katowice: Wydziat Inzynierii Materiatowej, Metalurgii
i Transportu Politechniki Slaskiej.

18)Koztowski J., CebulsKi J., Laskawiec ]., 2001, Wplyw aluminium na dyfuzje
i plastyczno$é zwiazku miedzymetalicznego AlsFem. Nowe technologie
i materiaty w metalurgii inzynierii materiatowej. Materiaty IX seminarium
naukowego, Katowice: Wydzial Inzynierii Materiatowej, Metalurgii

i Transportu Politechniki Slaskie;j.
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19)Barcik J., Cebulski J., 1999, Improving FeAl phase alloy plasticity through
chemical composition and structure controlling. International Conference
on Environmental degradation of Engineering Materials, Technical
University of Gdansk, Departament of Materials Science and Engineering

Poland & Universite Bordeaux | Laboratoire de Mecanique Physique France.

5.2.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

1) Toborek ]., Cebulski ]., Laskawiec J., Balin A., Gajda Z., Sozaniska M., 1998,
Badania spektroskopowe cementu kostnego z antybiotykiem jako nowego
biomateriatu w chirurgii kostnej. Nowe technologie i materiaty w metalurgii
i inzynierii materiatowej. VI Seminarium naukowe, Katowice 1998.

2) Barcik |., Cebulski J., 1998, Intermetallic compound based Fe-40Al as - cast
alloy-chemical composition, microstructure and properties. Proceedings of
the XV Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced
Materials & Technologies. AMT'98, Krakow-Krynica, Poland, 17-21 May,
1998. [Vol.] 2. Eds: ]. Kusiniski, I. Suliga, S. Kgc. Warszawa: Wydawnictwo
Czasopism i Ksigzek Technicznych SIGMA-NOT.

6. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych
konferencji krajowych lub miedzynarodowych, z podaniem pelnionej
funkgcji

Cztonek Rady Naukowej Konferencji Naukowo-Technicznej ,MODERN
PACKAGING- Ekotransformacja Techniki Pakowania i Znakowania Produktow”.
Miedzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw EXPO podczas
miedzynarodowych targéw WARSZAW PACK. Organizator konferencji: Centrum

Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz Ptak Warsaw EXPO. Warszawa 2019.
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7.

Informacja o uczestnictwie w pracach zespoléw badawczych realizujacych

projekty finansowane w drodze konkurséw krajowych lub zagranicznych,

z podzialem na projekty zrealizowane i bedace w toku realizacji, oraz

z uwzglednieniem informacji o pelnionej funkcji w ramach prac zespotéw

1) Opracowanie technologii produkeji matrycy kuZniczej zwiekszajacej jej
odpornos¢ na zuzycie w kuciu matrycowym na mtotach, 2017 - 2020r. Minec
Sp. zo.0. Przedsiebiorstwo Roboét Inzynieryjnych, ul. Sagdowa 2, 41-605
Swietochtowice, finansowanie NCBiR - Program Operacyjny Inteligentny
Rozwéj nr projektu: POIR.01.02.00-00-0165/16. Funkcja - kierownik
projektu, prac badawczo-rozwojowych.

2) Odpornos¢ na korozje wysokotemperaturowa stopow na osnowie
uporzadkowanych faz miedzymetalicznych z ukladu Fe-Al, 2011-2014,
Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy Nr PBU-68/RM3/2011,
kierownik projektu.

3) Wysokowytrzymate stale Mn-Al przeznaczone na elementy konstrukcyjne
pojazdéw mechanicznych, 2009-2012, projekt rozwojowy, Nr N R15 0012
06/2009, wykonawca.

4) Wptyw struktury na odksztatcalnos¢ stopéw na osnowie uporzadkowanych
faz miedzymetalicznych z uktadu Fe-Al, 2006-2008, projekt badawczy Nr 3
TO8A 053 30, wykonawca.

5) Opracowanie i wdrozenie technologii wytwarzania kolumn do absorpcji
chloru z zastosowaniem blach stalowych platerowanych tytanem, projekt
celowy Nr 6 T08 2004C/06503, PC3/RM7/2005, wykonawca.

6) Cebulski J., 2006, Badania odpornosci korozyjnej stopow na osnowie fazy
miedzymetalicznej FeAl BW-497/RM-7/2006.

7) Cebulski ], 2005 Opracowanie podstaw technologicznych wyciskania
stop6w na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl BW-483/RM-7/2005.

Informacja o odbytych stazach w instytucjach naukowych, w tym

zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stazu

1) Instytut ,Werkstofftechnik und Werkstoffpriifung”, Uniwersytet Techniczny
Otto-von-Gericke, Magdeburg (Niemcy), Temat stazu: ,Untersuchung von
Materialien fiir den Hochtemperaturbetrieb” miesieczny staz naukowy

pazdziernik 1994r.

46



2) Instytut,Werkstofftechnik und Werkstoffpriifung”, Uniwersytet Techniczny
Otto-von-Gericke, Magdeburg (Niemcy), 3 miesieczny staz naukowy, Temat
stazu: ,Untersuchungen zum Einfuf der Kriegschadigung auf das
Risswiderstandsverhalten von warmfestem Stalgup " pod kierunkiem Prof.
Dr.-Ing. habil. Doris Regener, trzymiesieczny staz naukowy kwiecien-

czerwiec. 1993r.

9. Czlonkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
wraz zinformacja o pelnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego,
przewodniczacego rady naukowej, itp.)

Czlonek rady naukowej czasopisma naukowo-technicznego Rzeczoznawca.

Wydaweca - Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, ul. Obozowa 824, 01-434

Warszawa, od 2017r.

10. Informacja o recenzowanych pracach naukowych, w szczegoélnosci
publikowanych w czasopismach miedzynarodowych

1) Cebulski ], Study on the High Temperature Creep Behavior of 30Cr25Ni20
Heat-resistant Steel. International Conference on Advanced Materials and
Engineering Materials, ICAMEM 2019 r., Hong Kong, China, 2019 r.

2) Cebulski |., A study on the effect of Co, Cr AND Ti on the corrosion of Fe40Al
intermetallic in molten NaCl-KCl mixture. Manuscript Number

INTERMETALLICS-D-15-00120, 2018 r.
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C. INFORMACJA © WSPOLPRACY Z OTOCZENIEM SPOLECZNYM
1 GOSPODARCEYM

1. Uzyskane prawa wlasnosci przemystowej, w tym uzyskane patenty

1) Cebulski J., Tytko K., 2014, Sposéb przerdbki plastycznej zwlaszcza stopow
o waskim zakresie temperatury odksztatcen plastycznych, Patent. nr 219600
decyzja Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.07.2014 r.

2) Cebulski J., Tytko K, 2010, Przerébka plastyczna metodg wyciskania
zwlaszcza stopdéw na osnowie fazy miedzymetalicznej FeAl, Patent nr 208310,

decyzja Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26.11.2010 r.

2. Informacja o wdrozonych technologiach

s Wdrozenie technologii napawania matrycy kuzniczej zwiekszajgcej jej odpornosé
na zuzycie w kuciu matrycowym na mtotach, wdrozenie w ramach. Minec Sp.
z0.0. Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych, ul. Sadowa 2, 41-605
Swietochlowice. Wdrozenie w zakladzie produkcyjnym Chorzéw, ul.

Metalowcdw, luty 2020 1.

3. Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach
wykonanych na zaméwienie instytucji publicznych lub przedsigbiorcéow -
po uzyskaniu stopnia doktora

Zrealizowatem w ramach prac o charakterze opinii i ekspertyz:
s ponad 150 opinii na zlecenia organdw procesowych;
e ponad 50 opinii na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju -
Paristwowej Komisji Badania Wypadkéw Lotniczych;
e ponad 50 opinii na zlecenie innych przedsiebiorstw i firm.

Ponizej spis wybranych prac wykonanych samodzielnie lub w zespotach

1) Cebulski J., Pasek D. Opracowanie ekspertyzy dotyczacej wypadku
wiatrakowca, ktory wydarzyt sie w dniu 19 listopada 2019 r. Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju. Pahstwowa Komisja Badania Wypadkow

Lotniczych, ul. Wspélna 2/4 00-926 Warszawa, NB-369/RM3/2019
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2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

Cebulski J., Pasek D., Wykonanie analiz sktadu pierwiastkowego metoda
mikroanalizy rtg (EDS) na mikroskopie skaningowym. Instytut Badan
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. NB-92 /RM3/2019

Cebulski J., 2019, Analiza sktadu chemicznego konektoréw stosowanych na
szyby samochodowe. SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SP.
Z 0.0. SEKURIT POLSKA.

Cebulski J., 2019, Ustalenie przebiegu zdarzenia podczas roztadunku kregu

stali w dniu 17.11.2017r. Sad Rejonowy w Myszkowie, [l Wydziat Karny.

Cebulski J., 2019, Okreélenie przyczyny uszkodzenia silnika samochodu
IVECO DAILY o numerze rejestracyjnym SR8312C. Sad Rejonowy w Bytomiu,
VI Wydziat Gospodarczy.

Cebulski ]., 2019, Ustalenie jako$ci blachy z wytopu 163021 i mozliwosci
obrobki elementéw z niej wykonanych na tokarce karuzelowej. Sad

Rejonowy w Czestochowie, VIII Wydziat Gospodarczy.

Cebulski J., 2019, Analiza powierzchni odlewéw ci$nieniowych ze stopu
magnezu AMS50. Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z.0.0. NB
-108/RM3/2019

Cebulski J., Pasek D.. Okreslenie przyczyny zniszczenia elementow
sterowania glowica wirnika nosnego wiatrakowca Twister, Panstwowa
Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych, 00-928 Warszawa ul.
Chatubinskiego 4\ 6. NB-263/RM3/2019.

Cebulski J., 2018, Okreslenie wptywu dodatkéw stosowanych w procesie
metalurgicznym na jakoé¢ wytopu w okresie od 2006 do kwietnia 2014 roku
w Arcelor Mittal Poland S.A. Prokuratura Okregowa Katowice 1 Wydzial

Sledczy.
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10)Cebulski J., 2018, Okreslenie przyczyny uszkodzenia kota jezdnego
D560180120-135. WINDEX HOLDING Sp. z o.0. ul. Roosevita 120b41-800

Zabrze.

11)Cebulski J., 2018, Okreslenie mozliwoéci wykorzystania do produkcji kordu
opon Michelin drutu po kolizji podczas transportu. Sad Okregowy w Lodzi, X
Wydziat Gospodarczy.

12)Cebulski J., 2017, Ustalenie czasu i przebiegu degradaciji ztycza spawanego
peknigtego wahacza samochodu Mercedes Atego o nr rej. SC 81146. Sad
Rejonowy w Czestochowie, X1 Wydziat Karny.

13)Cebulski J., 2017, Ustalenie rodzaju uszkodzenia jaki moze spowodowa¢
obecnos¢ benzyny 98 w silniku diesla. Sad Rejonowy w Chorzowie I Wydziat

Cywilny.

14) Cebulski ], Wykonanie ekspertyzy technicznej struktury, sktadu
chemicznego i trwato$ci korbowodu i panewki silnika Al.-14RA, z samolotu
Jak-12M. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Panstwowa Komisja
Badania Wypadkéw Lotniczych, ul. Wspdlna 2/4 00-926 Warszawa,
NB-143/RM3/2016

15) Cebulski ], Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej technologii
wykonania i mechaniki niszczenia goleni podwozia z samolotu Liberty XL-
2, SP- ATA (nr PKBWL 2140/15). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Panstwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych, ul. Wspélna 2/4 00-
926 Warszawa, NB-251/RM3/2015

16) Cebulski J.,, Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej okreslenia
struktury, sktadu chemicznego i trwatoéci materiatuy, z ktorego wykonana
zastata golen podwozia pochodzgca z wraku samolotu Liberty XL-2, SP-ATA,

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Panstwowa Komisja Badania
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Wypadkéw  Lotniczych, ul. Wspédlna 2/4 00-926 Warszawa,
NB-250/RM3/2015

17) Cebulski ., Okreslenie przyczyny pekania materiatu mieszka stalowego gat.
1.4541 (AISI 321) - dostawca ARINOX wraz z analizg poréwnawczg
z materialem (tasma stalowa) gat. 1.4541 (AISI 321) NB-229/RM3/2015

18) Cebulski J., Fornalczyk A., Pasek D.: Analiza uszkodzen tozyska podwozia
gtéwnego samolotu o znakach rozpoznawczych SP-LLG w celu okreslenia
charakteru zniszczenia, Panistwowa Komisja Badania Wypadkéw

Lotniczych, 00-928 Warszawa ul. Chatubinskiego 4\6. NB-225/RM3/2014.

19)Lalik S., Cebulski J., 2013, Badania probek i ustalenie przyczyn uszkodzenia
rur z kotta bloku energetycznego. Koksownia Przyjazin, Koksownicza 1, 42-
523 Dabrowa Gdérnicza, NB-100/RM3/2013.

20)Cebulski ]., Lalik S., 2013 Okreslenie charakteru zniszczenia tloka silnika
lotniczego (zdarzenie 1554 /13); Okreslenie charakteru zniszczenia zaworu
silnika lotniczego (zdarzenie 984/13), Panstwowa Komisja Badania
Wypadkéw Lotniczych, 00-928 Warszawa ul. Chatubinskiego 4\6; NB-
313/RM3/2013.

21)Cebulski ]., Lalik S, 2011, Badania materiatoznawcze elementéw
pochodzacych zsamolotu Jak-12M o znakach SP-AAG; Ministerstwo
Infrastruktury, Panstwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych,

U-761/RM3/2011.

22) Cebulski ], Lalik S, 2011, Badania materialoznawcze elementéw
pochodzacych z samolotu EV-97  Eurostar o  znakach  OK-URO03;
Ministerstwo Infrastruktury, Panstwowa Komisja Badania Wypadkow

Lotniczych, U-762/RM3/2011.
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23)Cebulski J., 2011 Badania materialoznawcze skorodowanej czesci
ogrodzenia Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Praca NB-30/RM3/2011, Katowice.

24)Cebulski J., Lalik S, 2011, Okreslenie przyczyny uszkodzenia cylindrow
silnika samolotu Cessna 152 o znakach SP-KLB, Ministerstwo Infrastruktury,
Panistwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych. 00-928 Warszawa
ul. Chatubinskiego 4/6, U-709/RM3/2011.

25)Cebulski J., Lalik S. i wspoétautorzy, 2010, Opracowanie parametréw
technologicznych procesu przygotowania powierzchni do epoksydowania,

NB254/RT2/2010/501, FERRUM S.A. Katowice,

26) Lalik S., Cebulski J., 2010, Badania materiatowe blach walcowanych,
NB-294/RM3/2010 dla: Przerébka Plastyczna na Zimno-Baildon Sp. z o.0.

27) Cebulski ], Lalik S, 2010, Badania S$rub, nakretek i podktadek do
mocowania $migta. (dotyczy wypadku nr PKBWL-5152-862/09),
Ministerstwo Infrastruktury, Panstwowa Komisja Badania Wypadkow

Lotniczych, U-145/RM3/2010.

28) Cebulski J., Lalik S, 2008, Okreslenie przyczyny uszkodzenia cylindrow
silnika samolotu Cesna 152 o znakach SP-FZW, Zleceniodawca: Ministerstwo
Infrastruktury, Panstwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych,

U-614/RM7/2008.

29) Cebulski J., Lalik S., 2007, Okreslenie przyczyny uszkodzenia cylindra
silnika Lycoming samolotu Cesna 152 o znaku SP-KOL, Panistwowa Komisja
Badania Wypadkéw Lotniczych, Ministerstwo Transportu, U-679/RM-
7/2007.
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30) Cebulski J., Lalik S, 2007, Okreélenie przyczyny uszkodzenia cylindréw
silnika samolotu Cesna 152 o znakach SP-FZW, Zleceniodawca: Ministerstwo
Infrastruktury, Panstwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych,

U-791/RM?7/2007.

31) Cebulski J., Lalik S., 2007, Okreslenie przyczyny uszkodzenia elementu
podwozia samolotu PIPER PA 34 Seneca o znakach SP-KMS, Zleceniodawca:
Ministerstwo Infrastruktury, Panstwowa Komisja Badania Wypadkéw

Lotniczych U-797/RM7/2007.

32) Cebulski J., Lalik S., 2007, Badania materialowe peknietych elementéw
wozka typu 2TN, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych
we Wroctawiu 50-525 Wroctaw ul. Joanitow 13, U-798/RM7/2007.

33) Lalik S., CebulskKi J., 2006, Okreslenie przyczyny uszkodzenia elementu
podwozia gtéwnego samolotu JAK 12M, Panstwowa Komisja Badania

Wypadkéw Lotniczych, Ministerstwo Transportu, U-717 /RM-7/2006.

34) Lalik S, Cebulski J.,, 2006, Okreslenie przyczyny pekniecia osi kota
podwozia przedniego samolotu ATR-72-202, Panstwowa Komisja Badania

Wypadkéw Lotniczych, Ministerstwo Transportu, U-717 /RM-7/2006.

35) Cebulski J., Lalik S., 2005, Okreslenie przyczyny uszkodzenia wahacza
podwozia samolotu PZL 104 WILGA oraz okreslenie przyczyny uszkodzenia
golenia samolotu Zlin 42M, Panstwowa Komisja Badania Wypadkéw

Lotniczych, Ministerstwo Infrastruktury U-668/RM-7 /2005.

36) Cebulski J.: Lalik S., 2005, Okreélenie przyczyny uszkodzenia elementu
podwozia gtdwnego samolotu JAK 12M oraz badanie przyczyn uszkodzenia
drazka sterowniczego szybowca Puchacz, Panstwowa Komisja Badania

Wypadkéw Lotniczych, Ministerstwo Infrastruktury U-683 /RM-7/2005.
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D. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE

1. Dane bibliometryczne

1)

2)

3)

4

Warto$¢ Impact Factor wg danych z bazy Journal Citation Reports/Clarivate
Analytics: 15,622
Cytowania:

a. Baza Scopus indeksuje 22 publikacje, ktére byty cytowane 70 razy,

w tym 12 autocytowan.

b. Baza Google Scholar indeksuje 65 publikacji cytowanych 189 razy.
Indeks Hirscha:

a. Baza Scopus 5 - bez autocytowan réwniez 5

b. Google Scholar 8
Informacja o liczbie punktéw MNiSW
Wg. punktacji sprzed 2019 r. - 352 pkt
W okresie od stycznia 2020 r. 360 pkt - (2 publikacje po 140 pkt oraz
monografia 80 pkt.)

2. Certyfikaty

1)

2)

3)

4

Cebulski ], Rzeczoznawcy Motoryzacyjnego o specjalnosci Technika
Motoryzacyjna, Stowarzyszenie  Rzeczoznawcéw  Motoryzacyjnych
i Maszynowych oraz Biegtych w Katowicach, 12.09.2019r.

Cebulski ], Wykorzystanie rejestratora danych zdarzen EDR
w rekonstrukeji wypadkéw drogowych, Stowarzyszenie Rzeczoznawcéw
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Bieglych w Katowicach, 17.05.2019r.
Cebulski J., Cykl szkolen podnoszacych kompetencje informatyczne oraz
dydaktyczne (w tym umiejetnoéci prowadzenia zaje¢ w jezyku obcym),
Kolegium Nauk Spotecznych i Filologii Obcych oraz Centrum Zdalnej
Edukacji, Katowice pazdziernik 2018 - luty 2019.

Cebulski ]., I Konferencja Naukowo ~ Techniczna MODERN INDUSTRY -

Nowe Technologie w Przemysle, Warszawa 06.11.2018r.
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5) Cebulski ., Innowacyjna dydaktyka nauczyciela akademickiego Politechniki
Slaskiej, Kolegium Nauk Spotecznych i Filologii Obcych oraz Centrum Zdalnej
Edukacji, Gliwice, 31.01.2018.

6) Cebulski ]., Nowoczesne Metody Badan Materiatéw za pomoca mikroskopii
optycznej i elektronowej w stuzbie nauki i przemystu, Optotom oraz Wydziat
Mechaniczno - Technologiczny Politechniki Slaskiej i Instytut Materiatéw
Inzynierskich i Biomedycznych, Gliwice, 26 - 27 wrzesnia 2017r.

7) Cebulski J., Determination and evaluation of flow curves. Institute of Metal
Forming Technische Universitit Bergakademie Freiberg, 26-27 paZdziernik

2016, Niemcy.

3. Dyplomy

1) Cebulski J., Podnoszenie kompetencji informatycznych zwigzanych
z praktycznym wyKorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegtosc,

Centrum Zdalnej Edukacji, Katowice, 20.12.2018r. - 09.01.2019r.

4, Zaswiadczenia

1) Cebulski J., Uczestnictwo w pietnastej (XV) Krajowej Konferencji Biegtych
Sadowych, Czestochowa, 27.04.2017T.

2) Cebulski J., Uczestnictwo w Studium Biegtych Sadowych, Czestochowa,
28.04.2017r.

3) Cebulski]., I Kongres Nauk Sagdowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
20.06.2015r.

4} Cebulski J., IV Kongres Nauk Sadowych, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa, 23.11.2019r
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